Hidegen keményedé t6lt6tt ARALDIT ontégyantak hiradastechnikai és elektronikai

felhasznalasra

Feldolgozasi tulajdonsagok

Araldit CW 2243-1
Héarter HY 2966

Araldit CW 2243-1
Harter HY 842

Araldit CW 2250-1
Héarter HY 2251

f A gyanta 100 100 100
Keverési arany sulyrészben térhalosito 11 20 13
Ajanlott feldolgozasi hdmérséklet | °C 20-50 20-60 20-60

. s 25°C cca. 4200 2740 1700
Indulé viszkozitas (mPas) 40 °C coa. 1630 940 400
Fazékid6 percben 25°C 40 157 90
(amig eléri a 15.000 mPas-t) 40 °C 25 93 35

25°C 24 48 24
Minimalis keményedési idé (h) |40 °C 12 16 12
60 °C 6 8 6
.y . . ; Araldit CW 2243-1 Araldit CW 2243-1 Araldit CW 2250-1

Miszaki tulajdonsagok Harter HY 2966 Harter HY 842 Harter HY 2251
Szin: bézs bézs z6ld
Slirliség 25 °C | DIN55990 | g/cm® 1,5 1,5 1,6
g;?g”osz"ardsag ISO/R527 | MPa 16 7 44
Szakadasi nyllas 25°C ISO/RS27 | % 16 30 15
Nyomészilardsag 25°C | ISO/604 | MPa 15
Hajlitészilardsag 25°C |I1SO/178 | MPa 31
Utsmunka 25°C |1SO/179 [ kJ/m® 24
Martens héalaktartosag | DIN 3458 | °C <25 <25 50
Vizfelvétel
10 nap/23°C ISO/62 Suly % 0,25 0,63/ 1 nap 0,3
30perc/100°C 1ISO/62 Suly % 0,5 0,69 0,5
Shore-D kem. 25°C | DIN 53505 70 47 83
Veszteségi tényez6
tgd 50 Hz 23°C | DIN53483 | % 5 11,9 /100KHZ 3,0

60°C % 10,5 13 /100KHZ 9,1/50°C
Dielektromos 23°C 5,7 6,6 4,6
tényezd ¢ gooc | PN 03483 8.1 72 5.6/50 °C
Fajlagos 23°C 5x10 1x10 5x10
ollendllds o eoec |PINS%482 [ Qcm 1x10" 1x10° 2x10'3
Klszéaram szilardsdg |[IEC 112 |V CTIl > 600 CTl > 600 CTI > 600
Atltési szilardsag
20 sec (50 HZ) 2mm |IEC 243 kV/mm 15 16 22
prébatesten mérve
Elektrolitikus korrézié DIN 53489 | Fokozat AN-1,2 AB-1,4
Eghetéség UL 94 Fokozat V-0 6 mm V-0 6 mm V-04 mm

A toltétt kombinaciéknak szamos elénye van a tbltetlenekkel szemben. Kedvezébb ar, jobb hdvezetd képesség,

alacsonyabb reaktivitas (vastagabb réteg 6nthetd), alacsonyabb hétagulasi egyltthato (kisebb repedési hajlam).
e A szabvanyos prébatesteket 24 h/ 23 °C + 6 h / 60 °C-on keményitettik
e A prébatesteken altalunk mért értékek tajékoztatéak, de a konkrét felhasznalashoz val6 alkalmassag

eldéntéséhez elsésorban sorozatgyartas esetén kisérletek elvégzése is szlikséges.

e A Martens féle hé-alaktartdsag értéke azt a hdmérséklethatart jeldli, amely felett a probatest mechanikai terhelés
hatasara deformalédni kezd. Ez a hémérséklet nem jelenti az alkalmazhatésag felsé hatarat. A mechanikai-,

elektromos- és a hdigénybevételtdl figgéen ezek a kombinacidk 80-120 °C-ig is alkalmazhatdk.

Az ismerteténkben szereplé adatok a HUNTSMAN gondos vizsgalatain alapulnak, ennek ellenére munkaijuk sikeréért a felelosséget nem tudjuk vallalni.




